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MECHANICKE
KOTVENIE

NATAVOVANIE
PLAMENOM

ZLOZENIE PASU

{PARAPETROL

HYDROIZOLACNY PAS Z OXIDOVANEHO
ASFALTU S VLOZKOU ZO SKLENEJ TKANINY
A POVRCHOVOU UPRAVOU S MINERALNYM

VELBIT

JEMNOZRNNYM POSYPOM

CHARAKTERISTIKA A UCEL POUZITIA
URCENY JE PRE NAROCNEJSIE APLIKACIE, IDE O CENOVO DOSTUPNY NATAVITELNY PAS TYP S 5
(ZVARITELNY), PAS S OBOJSTRANNOU KRYCOU VRSTVOU OXIDOVANEHO ASFALTU 21 MM. NOSNA VLOZKA
JE SKLENA TKANINA TYPU G (GLAS), CHARAKTERIZOVANY JE NAJVYSSiMI MECHANICKYMI PARAMETRAMI
(PEVNOST, TAZNOST, KLINCOVA ODOLNOST), NIZSIA TEPELNA STABILITA (OHYBNOST, STEKAVOST)

SPOSOB POUZITIA, SPRACOVANIE

URCENY JE PRE MASIVNY (SUCHY, CISTY) NOSNY PODKLAD PREDOVSETKYM PRE NAPENETROVANY
BETON, SEPARACNY RESP. PODKLADNY ASFALTOVY PAS (NA DREVENOM DEBNENI.) A ALTERNATIVNE SA
VOLI SPOSOB MONTAZE : . 3 .

sNATAVOVANIE P-B HORAKMI CELOPLOSNE/BODOVO, MOZNOST DOKOTVENIA

mKOTVENIE V PRESAHU i ] ) o ) ]

m LEPENIE LEPIDLAMI VYNIMOCNE (ASFALTOVYM STEKAVYM ROZPUSTADLOM ALEBO POLYURETANOVYM
LEPIDLOM, HORUCIM ASFALTOM) PRESAHY PASOV SU NAJDOLEZITEJSIM PREDPOKLADOM FUNKCIE
VODOTESNOSTI POVLAKOVYCH IZOLACII, KDE SA VOLI NATAVENIE VYNIMOCNE LEPENIE :

m POZDLZNE = 80 MM

m PRIECNE A SPODNA STAVBA = 100 MM,

PRE KOTVENIE 2 120 MM, SPODNA STAVBA TLAK.VODA = 150 MM

TEPLOTA PRE MONTAZ JE MIN. +5 °C A MAX. +30 °C, 5

PRE RANNE TEPLOTY NIZSIE NEZ +10°C JE NUTNE ROLE TEMPEROVAT 24 HOD./ PRI MIN. 20°C,

PO DODAVKE NA STAVBU IHNED ROLE ROZBALIT. VELMI DOLEZITY JE NAVRH A PREVEDENIE RIESENIA
DETAILOV.

BALENIE
ROLE 7,5 M X1 M, ZABEZPECENE PASKOU. ROLE SU ZABEZPECENE NA PALETACH BALIACOU FOLIOU A SU FIXOVANE
VO VERTIKALNEJ POLOHE. ROZMER PALETY 800 X 1200 MM. SPRAVIDLA 150 m*/ PAL.

DOPRAVA A SKLADOVANIE ) ,
ROLE SA PREPRAVUJU V DOPRAVNYCH PROSTRIEDKOCH VO VERTIKALNEJ POLOHE V JEDNEJ VRSTVE

A TO V ORIGINALNOM BALENi NA PALETACH. PO VYBRATI ROLI Z PALETY MUSIA BYT SKLADOVANE

VO VERTIKALNEJ POLOHE. ROLE MUSIA BYT CHRANENE PRED MECHANICKYM POSKODENIM, PRIAMYMI
POVETERNOSTNYMI VPLYVMI, HLAVNE PRED SLNECNYM ZIARENIM A INYMI ZDROJMI TEPLA, KTORE BY MOHLI
SPASOBIT ICH DEFORMACIU.

1 HORNA VRSTVA - jemnozrnny posyp

2 ASFALTOVA HMOTA - kryci oxidovany asfalt 2 1 mm

3 NOSNA VLOZKA nosna vlozka sklena tkanina typu G (glas)
4 ASFALTOVA HMOTA - kryci oxidovany asfalt = 1 mm

5 SPODNA VRSTVA - separaéna PE félia
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VLASTNOSTI CHARAKTERISTIKA Tolerancia VLASTNOSTI

Jednotky
Zjavné chyby -
Dizka a 3irka pasu
Priamost
Hrubka

Bez chyb
7,5x1,0 m
15 mm/7,5m
4 mm

FYZIKALNE
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w

Max. tahova sila pozdizna/prie¢na
Taznost pozdizna/prie¢na
Odolnost proti pretrhavaniu (driek klinca) pozdizna/prie¢na
Pevnost spoja (mykova) pozdizna/prie¢na
Odolnost proti statickému zatazeniu metdda A
Odolnost proti ndrazu metéda A

1000 / 1400 N/50 mm
4.4 %
200/100 N
950/950 N/50 mm
20 kg
1000 mm

MECHANICKE

HYDROFYZ. A DIFUZNE
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Vodotesnost / Priepustnost vodnych par 200/ 45 000 kPa /u

Sudinitel difizneho odporu radénu plocha/spoj

A

(-1,6.10 ') /(8,7.10™"%) m?/s

Ohybnost za nizkych teplét
Odolnost proti stekaniu za vy33ich teplét
Reakcia na oheri
Chovanie pri vonkaj$om poZiari / systém

0 °C
70 °C

Trieda E
)

TEPELNE

CIVOIA

0/70 /45000
200

Umelé Ohybnost / Stekavost / Priepustnost vodnych par </2/+50%

TRVANLIVOST
Vodotesnost >

°C/pn/kpa

starnutie

*) suCast systémovej skladby strechy s poziarnou odolnostou vid: rozSirena aplikacia PAVUSEN 1847
zakladna Odolnost proti chemikaliam je uvedena v EN 13707, EN 13969
Pasy neobsahuju nebezpecné latky.



